
Pliloha je nedilnou souiisti
osvEdieni o akreditaci 8,t 34512018 ze dne: 28. 6.2018

Akreditovanf subjekt podle iSN rN ISO/mC fia25,20052

Testpolymer EU s.r.o.
Testpolymer EU

d.p. 123, 798 56 Bohuslavice

Laboratof je zpfrsobild aktualizovat normy identifilatjici zkutebni postupy.

ZkouSky:

Poladov6
Iislo

Piesnf nrizev
zkulebniho postupu/metody

Identifikace
zkulebniho postupu/metody

Piedmdt zkoulky

1 Stanoveni tahovlich
vlastnosti

csN BN ISO s27-1

isN BN rso s27-2

Plasty

2 Stanoveni ohyboqich
vlastnosti

isN rN rso 178 Plasty

J. Stanoveni rhzovd
houZevnatosti metodou
Charpy

csN eN rso 179-1 Plasty

4. Stanoveni rdzov{
houZevnatosti metodou
IZOD

CSN BN ISO 180 Plasty

5. Stanoveni teploty mdknuti
dle Vicata

dsN BN rso 306 Plasty

6. Stanoveni tvrdosti
vtladov6nim hrotu
tvrdomEru (tvrdost Shore)

CSN EN ISO 868 Plasty, pryZ

7. Stanoveni hmotnostniho

G\mR) a objemov6ho
(MVR) indexu toku
taveniny

csN BN rso 1133-1

csN BN rso 1 133-2

Plasty

8. Stanoveni hustoty
nelehdenych plastfi -
Imerzni metoda

csN sN rso 1183-1,
metoda A

Plasty

9. Stanoveni teploty pr&hybu
pii zatiZeni

csN sN rso 7s-l
CSN BN ISO 75-2

Plasty

10. Stanoveni obsahu popela
piimjrm Lihhnim

csN eN rso 345r-1
rso 3451-2

isN BN rso 34sr-4

Plasty

11 Stanoveni viskozitniho
disla

csN sN rso 307 Plasty

t2. Stanoveni obsahu vody -
coulometrick6 metoda / :ftttuAuCI,f'"

Plasty
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Pliloha je nedilnou souiisti
osvEdieni o akreditaci E,z 34512018 ze dne: 28. 6.2018

Akreditovanf subjekt podle iSN uN ISOImC fi02522005:

Testpolymer EU s.r.o.
Testpolymer EU

d.p. 123,798 56 Bohuslavice

Poiadov6
Cislo

Piesnj'n6zev
zkulebniho postupr/metody

Identifikace
zkulebniho postupu/metody

Piedmdt zkoulky

13. Stanoveni obsahu
textilniho skla a
miner6lniho plniva -
kalcinadni metoda

e sN sN rso r 172 Plasty

14. Stanoveni rychlosti hoieni CSN ISO 3795

DIN 75200

FMVSS 302

TLl010
DBL 5307 61. s.1

VCS 5031,19 mimo dl.S4

Materi6ly pro interi6ry
vozidel

15. Zkou5ky plamenem pii
vodorovn6 a svisl6 poloze

I.JJ.,94 dl. 7, 8,9
esN BN 6069s-r 1-ro ed.2

Plasty

16. Stanoveni tepelnlich
charakteristik metodou
DSC

cSNBNISO tt3s7-r
esNsNrso rt3s7-2
esu BN rso r t3s7-3

Plasty

t7. Stanoveni tvrdosti
metodou vtladeni kulidkv

csN BN rso 203e-1 Plasty

18. Zkou5eni umdlym
zrychlenfm st6rnutim

OsN BN rso 48e2-1

esN BN rso 4ys2-z
PV 1303

PY 3929

PV 3930

VDA 75202:2001

csN nN ISO 105-806

OsN BN zoros-Aoz
CSNBNISO 1O5.AO5

Plasty, konstrukdni dily
vozidla, textilie

19. Stanoveni barevnych zmdn

- kolorimetrick6 metoda
DIN 53236

vw 50190

VW 50195, metoda A
ISO 7724-3:1984

Plasty, konstrukdni dily
vozidla, textilie

20. Stanoveni lesku - metoda
mereru smerove
odraZen6ho svEtla

CSN BN ISO 2813

G:)\
Plasty, konstrukdni dily
vozidla
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Pliloha je nedilnou souirflsti
osvEdieni o akreditaci E.z 34512018 ze dne: 28. 6. 2018

Akreditovanf subjekt podle iSN nN ISO/IEC 1702522005t

Testpolymer EU s.r.o.
Testpolymer EU

d.p. 123,798 56 Bohuslavice

Vysv6tlivky zkratek:
dsN
DBL
DIN
EN

ISO
MFR

TL
UL
VCS
PV
VDA
WV
DSC

desk6 technick6 norma
Podnikov6 norma spolednosti Mercedes-Benz

N6meck6 technick6 norma
Evropsk6 norma vydan6 Evropsklim vyborem pro normalizaci

FMVSS Americkli feder6lni piedpis o bezpednosti motorovych vozidel
Mezin6rodni norma vydan6 Mezin6rodni organizaci pro normalizaci
Melt mass Flow Rate

MVR Melt Volume- flow Rate
Technische Lieferbedingungen (Technick6 dodaci piedpisy - Volkswagen)
Underwriters Lab oratories (C ertifi kadni organ izace)
Volvo Car Standard
Podnikov6 norma koncernu Volkswagen
Verband der Automobilindustrie (norma automobilov6ho pnimyslu SRN)
Podnikovi norma koncernu Volkswagen
Diferenciilni skenovaci kalorimetrie
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